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1. INTRODUÇÃO

O desempenho do Departamento de Engenharia de Polímeros (DEP) ao longo do ano de 2001 apresentou contornos diferenciados nos três principais vectores de actividade: pedagógico, científico e de inovação & desenvolvimento tecnológico (I&DT). Em todos os casos, continuaram a ser seguidas a linhas programáticas de referência, nomeadamente as resultantes do  Workshop Escola de Engenharia 99 e do programa de acção da actual Direcção do DEP.

Neste contexto, e para além da listagem formal de actividades que consubstancia o corpo deste relatório, é efectuada de seguida uma síntese das iniciativas e dos acontecimentos mais significativos para o Departamento durante o ano em análise. 

No vector pedagógico, foi assegurado serviço docente e trabalho de coordenação ao nível de licenciatura, de pós-graduação e de formação especializada:

a) Para além das licenciaturas em que o DEP está envolvido (Engenharia de Polímeros, Engenharia de Materiais, Química – Ramo Qualidade de Materiais Plásticos, e uma pequena participação na Licª em Engenharia Mecânica), o DEP assegurou, a leccionação da disciplina Biomateriais ao 4º ano da Licª em Biologia Aplicada da UM, uma cadeira do curso de Engª de Materiais da Universidade de Aveiro e a disciplina de Moldação por Injecção de Termoplásticos na licenciatura em Engenharia Mecânica da FEUP. 

Foi aprovado pelo Ministério da Educação a licenciatura em Engenharia Biomédica. Este novo curso é uma iniciativa de vários departamentos da Escola de Engenharia (DEB, DEP, DEM, DI e DEI) e arrancará em Outubro de 2002. 

É igualmente de referir a aposta continuada deste departamento em programas europeus de intercâmbio de estudantes.

b) Ao nível do ensino pós-graduado, o DEP continuou a desenvolver iniciativas deslocalizadas especialmente destinadas a licenciados em actividade industrial, nomeadamente os  Mestrados/Especializações em Engenharia de Polímeros e em  Projecto e Fabrico de Moldes (Estes dois projectos são desenvolvidos em colaboração com o Centimfe e contam com o apoio da Agência de Inovação, sendo maioritariamente leccionados na Marinha Grande e em Sta Maria da Feira, respectivamente).

Iniciou-se uma nova edição do Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais (projecto em parceria com várias Universidades Nacionais).

Em conjunto com o DEM, foi proposto e aprovado um novo curso de Especialização/Mestrado e Caracterização e Processamento de Materiais que funcionará alternadamente com o Mestrado Nacional em Engenharia de Materiais.

c) O Conselho Consultivo dos Projectos de Ensino do DEP, que reuniu 3 vezes. Este órgão tem vindo a relevar-se um excelente fórum de discussão e de interface com personalidades ligadas à actividade profissional dos licenciados e mestrados pelos projectos de ensino do DEP.

d) Acresce ainda que vários docentes do DEP continuaram a assegurar cursos de formação especializada correspondendo a solicitações específicas.

Os projectos de ensino pós-graduado em que o DEP está envolvido tiveram uma boa atractividade durante no corrente ano, parecendo evidenciar a sua sustentabilidade junto dos sectores alvo. No entanto, nas licenciaturas em Engenharia de Polímeros e Engenharia de Materiais acentuou-se significativamente a quebra da respectiva procura. Esta situação é preocupante e merecerá um esforço especial do DEP ao longo de 2002.

Em termos de actividade científica, verificou-se um significativo reforço do desempenho e da visibilidade internacional do DEO, sendo de salientar:

a) Organização do NATO-ASI – Advanced Study Institute Course on “Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacements and Regeneration”, Alvor, Outubro 2001.

b) Organização do Summer School, “Analytical and Numerical Methods in non-Newtonian Fluid Mechanisms”, Universidade do Minho, Junho 2000.
c) Intensa participação de membros do DEP em comissões científicas internacionais.

d) Uma produção científica de 2 livros, 1 revista de proceedings, 84 artigos em revistas (ou em livros) com referee, 6 artigo em revista científica nacional, 100 comunicações em conferências internacionais, 20 comunicações convidadas e 11 comunicações em conferências nacionais. Concluíram-se e mereceram aprovação 5 teses de mestrado.

Relativamente à actividade de desenvolvimento tecnológico importa referir:

a) A continuação do reforço da actividade neste domínio, com significativo reforço dos projectos com financiamento integral por parte dos respectivos parceiros industriais. Consórcio.

b) O início da actividade do Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros, a instalar no Campus de Azurém da Universidade do Minho, e a apresentação da respectiva candidatura ao programa de infra-estruturas do POE.

c) A preparação de um conjunto elevado de candidaturas a novos projectos no âmbito de iniciativas da Agência de Inovação e dos programas mobilizadores do POE.

Ao nível organizativo e logístico também se verificaram diversos desenvolvimentos, salientando-se:

a. A reformulação da página internet do departamento, de modo a melhorar a sua imagem e interactividade (a implementar a partir de Janeiro de 2001).

b. O acompanhamento do processo das novas instalações (cuja fase de construção civil está concluída). A esperada mudança para este novo edifício deverá iniciar-se no primeiro semestre de 2002, e corresponderá a uma importantíssima melhoria das condições de trabalho do DEP.

É igualmente de referir o importante papel desempenhado por membros do DEP em órgãos de gestão da Universidade, Escola e de instituições de interface e inovação industrial.

2. ORGÃOS DE DIRECÇÃO DO DEPARTAMENTO EM 2001

Director – António Augusto Magalhães da Cunha, início de funções em Janeiro de 1999.

Director Adjunto – Olga Machado Sousa Carneiro, início de funções em Janeiro de 2001.

Assembleia do DEP

Doutorados: Carlos António Alves Bernardo (Professor Decano), José António Colaço Gomes Covas, António Sérgio Duarte Pouzada, António Augusto Magalhães da Cunha, Maria Jovita Soares Oliveira, Olga Machado Sousa Carneiro, José António Purificação Martins, António Manuel Cerqueira Gomes Brito, Nuno João Meleiro Alves Neves, João Pedro Lourenço Gil Nunes, João Manuel Luís Lopes Maia, João Filipe Colardelle da Luz Mano, António Gaspar Lopes da Cunha, Ana Vera Alves Machado, Maria Clara Dantas Cramez, Rui Luís Gonçalves dos Reis, Zlatan Zlatev Dentchev, Ferrie van Hattum.

Assistentes: Fernando Moura Duarte, Natália Maria Alves Araújo, António José Vilela Ponte, João Miguel Novais da Costa Nóbrega, Gustavo Alexandre Oliveira Rodrigues Dias, Eduardo António Campos Ferreira, Carla Isabel Domingues Correia Martins.

Pessoal não docente: Ana Paula Brites Martins, Serafim José Pinto de Sampaio, Francisco Mateus Ribeiro, Rosa Susana Mendes Faria, Maurício José Aires Malheiro, João Paulo Gomes Peixoto, Manuel Fernando Martins Escourido, Natália da Conceição Simões de Pinho e Peixoto.

Comissão Científica

Membros: Carlos António Alves Bernardo, José António Colaço Gomes Covas, António Sérgio Duarte Pouzada, António Augusto Magalhães da Cunha, Maria Jovita Soares Oliveira, Olga Machado Sousa Carneiro, José António Purificação Martins, António Manuel Cerqueira Gomes Brito, Nuno João Meleiro Alves Neves, João Pedro Lourenço Gil Nunes, João Manuel Luís Lopes Maia, João Filipe Colardelle da Luz Mano, António Gaspar Lopes da Cunha, Ana Vera Alves Machado, Maria Clara Dantas Cramez, Rui Luís Gonçalves dos Reis, Zlatan Zlatev Dentchev, Ferrie van Hattum.

Observador: Gustavo Alexandre Oliveira Rodrigues Dias.

Conselho DEP

Doutorados: Carlos António Alves Bernardo, José António Colaço Gomes Covas, António Sérgio Duarte Pouzada, António Augusto Magalhães da Cunha, Maria Jovita Soares Oliveira, Olga Machado Sousa Carneiro, José António Purificação Martins, António Manuel Cerqueira Gomes 

Brito, Nuno João Meleiro Alves Neves, João Pedro Lourenço Gil Nunes, João Manuel Luís Lopes Maia, João Filipe Colardelle da Luz Mano, António Gaspar Lopes da Cunha, Ana Vera Alves Machado, Maria Clara Dantas Cramez, Rui Luís Gonçalves dos Reis, Zlatan Zlatev Dentchev, Ferrie van Hattum.

Assistentes: Fernando Moura Duarte, Natália Maria Alves Araújo, António José Vilela Ponte, João Miguel Novais da Costa Nóbrega, Gustavo Alexandre Oliveira Rodrigues Dias, Eduardo António Campos Ferreira, Carla Isabel Domingues Correia Martins.

Pessoal não Docente: Francisco Mateus Ribeiro.

Comissão Coordenadora

Doutorados: António Augusto Magalhães da Cunha (Director), Olga Machado Sousa Carneiro.

Assistente: Gustavo Alexandre Oliveira Rodrigues Dias.

Pessoal não Docente: Francisco Mateus Ribeiro.

3. FUNÇÕES DE DIRECÇÃO DESEMPENHADAS POR DOCENTES DO DEPARTAMENTO EM 2001

3.1 PROJECTOS DE ENSINO

Conselho de Cursos de Engenharia

· António Manuel Cerqueira Gomes Brito – Vice-Presidente

Comissão Directiva dos Cursos de Pós-Graduação em Engenharia de Polímeros

· Júlio César Machado Viana - Director

· Olga Machado Sousa Carneiro

· João Filipe Colardelle da Luz Mano 

Comissão Directiva dos Cursos de Pós-Graduação em Projecto e Fabrico de Moldes

· António Manuel Cerqueira Gomes Brito - Director

Comissão Científica do Mestrado em Engenharia de Materiais (Curso conjunto do Instituto Superior Técnico, Universidade do Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidade do Minho, Universidade Nova de Lisboa e Universidade do Porto)

· Rui Luís Gonçalves dos Reis

Direcção Curso da Licenciatura em Engenharia de Polímeros

· Nuno João Meleiro Alves das Neves - Director

· António Manuel Cerqueira Gomes Brito - Director Adjunto

Comissão do Curso de Licenciatura em Química da Qualidade – Ramo Plásticos

· Maria Jovita Soares Oliveira

Direcção do Curso da Licenciatura em Engenharia de Materiais

· Rui Luís Gonçalves dos Reis - Director
· João Filipe Colardelle da Luz Mano - Director Adjunto

3.2 UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO

Presidente do IMAT

· José António Colaço Gomes Covas

Comissão Directiva do Centro de Engenharia de Polímeros 

· António Augusto Magalhães da Cunha - Director

· João Manuel Luís Lopes Maia - Secretario

· Rui Luís Gonçalves dos Reis

Comissão Científica do LABMAT – Laboratório de Caracterização de Materiais IMAT

· Rui Luís Gonçalves dos Reis

3.3 UNIDADES DE INOVAÇÃO e desenvolvimento tecnólogico

TecMinho

· Carlos António Alves Bernardo - Presidente

PIEP – Pólo Inovação em Engenharia de Polímeros

· António Augusto Magalhães da Cunha - Administrador

· José António Colaço Gomes Covas - Director-Geral

ICTPOL – Instituto de Ciência e Tecnologia de Polímeros

· José António Colaço Gomes Covas - Vice-Presidente

IDITE-MINHO

· Carlos António Alves Bernardo – Presidente do Conselho Fiscal

· António Sérgio Duarte Pouzada – Vogal Direcção

3.4 CONSELHO CONSULTIVO DOS PROJECTOS DE ENSINO 

Membros Externos

· Miguel Rito, Plásticos Sto. António

· Saldanha Peres, Poliplastic

· João Cortez, Celoplás

· Paulo Silva, Plasdan

· Henrique Neto, Set

· Joaquim Martins, Presidente da Cefamol

· Joaquim Pereira, fábrica Leiriense Plásticos

· Manuel Gameiro, Plasfil

· Marcel de Botton, Presidente da Associação Portuguesa da Industria de Plásticos, APIP

· Jorge Martins, Inteplástico

· Manuel Alegria, Simoldes Plásticos

· José Vasco, MapKey

· Manuela Lopes, Quiminova

· Guilherme Caldeira, Cunha Barros

· José Cabral, Soplasnor

· Rui Toscano, Plastval

4. RECURSOS HUMANOS

4.1 PESSOAL DOCENTE

4.1.1 Lista de Pessoal Docente

	Nome
	Grau
	Categoria
	Data entrada categoria
	Início funções U. Minho

	Carlos António Alves Bernardo
	Doutor
	Prof. Catedrático
	02.1197
	29.08.75

	José António Colaço Gomes Covas
	Doutor
	Prof. Catedrático
	04.03.98
	25.05.79

	António Sérgio Duarte Pouzada
	Doutor
	Prof. Catedrático
	03.12.98
	01.03.77

	António Augusto Magalhães da Cunha
	Doutor
	Prof. Assoc. c/ Agreg.
	13.07.01
	14.03.83

	Maria Jovita Soares Oliveira
	Doutora
	Prof. Associada
	08.04.98
	21.09.82

	Olga Machado Sousa Carneiro
	Doutora
	Prof. Auxiliar
	20.10.94
	01.03.85

	António Manuel Cerqueira Gomes Brito
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	12.02.96
	09.03.81

	José António Purificação Martins
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	24.05.96
	30.10.89

	Maria da Conceição Jesus Rego Paiva *
	Doutora
	Prof. Auxiliar
	06.03.98
	01.02.86

	Nuno João Meleiro Alves Neves
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	17.07.98
	05.12.90

	João Pedro Lourenço Gil Nunes
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	02.12.98
	31.10.88

	João Filipe Colardelle da Luz Mano
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	04.03.99
	29.01.96

	João Manuel Luís Lopes Maia
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	04.03.99
	12.02.96

	Rui Luís Gonçalves do Reis
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	16.11.99
	19.02.00

	Júlio César Machado Viana
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	07.01.00
	21.10.91

	António Gaspar Lopes da Cunha
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	08.02.00
	24.10.90

	Zlatan Zlatev Denchev
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	02.10.00
	02.10.00

	Ana Vera Alves Machado
	Doutora
	Prof. Auxiliar
	03.07.00
	02.11.93

	Maria Clara Dantas Cramez
	Doutora
	Prof. Auxiliar
	23.11.00
	01.10.92

	Ferrie van Hattum
	Doutor
	Prof. Auxiliar
	02.07.01
	02.07.01

	Fernando Moura Duarte
	Licenciado
	Assistente
	13.07.95
	18.12.89

	Natália Maria Araújo Alves
	Licenciada
	Assistente
	30.01.97
	05.11.93

	João Miguel Amorim da Costa Nóbrega
	Mestre
	Assistente
	19.02.97
	29.07.96

	Gustavo Alexandre Oliveira Rodrigues Dias
	Mestre
	Assistente
	02.05.97
	02.05.97

	António José Vilela Pontes
	Licenciado
	Assistente
	08.10.97
	05.01.95

	Carla Isabel Domingues Correia Martins
	Licenciada
	Assistente
	13.10.98
	13.10.98

	Eduardo António Campos Ferreira
	Licenciado
	Assistente Conv. 100%
	01.10.99
	01.10.90

	Lúcia Maria Leite Chaves
	Licenciada
	Monitora
	25.09.00
	25.09.00

	Rui Pedro Romero Amandi de Sousa
	Licenciado
	Monitor
	25.09.00
	25.09.00


* Licença s/ vencimento por 1 ano

4.1.2 Contratações de Pessoal Docente 

· Ferrie van Hattum – Professor Auxiliar, com início 02.07.2001, por conveniência urgente de serviço.

· Lúcia Maria Leite Chaves – Monitora, com início a 25.09.2000, por conveniência urgente de serviço, com término em 24.09.2001.

· Rui Pedro Romero Amandi de Sousa – Monitor, com início a 25.09.2000, por conveniência urgente de serviço, com término em 24.09.2001.

4.1.3 Cessação de Funções de Pessoal Docente

· Lúcia Maria Leite Chaves – cessação do contrato a 24.09.2001.

· Rui Pedro Romero Amandi de Sousa – cessação do contrato a 24.09.2001.

4.1.4 Quadro de Pessoal Docente 

	Dotação
	Vagas Preenchidas
	Folga em 31 Dez 2001

	CAT
	ASS
	CAT
	ASS
	CAT
	ASS

	4
	7
	3
	2
	1
	5


4.1.5 Abertura de Concursos e Preenchimento de Vagas do Quadro de Pessoal Docente

	Categoria
	Ref. do Concurso
	Data
	Vagas
	Preenchimento da vaga (Nome)

	Prof. Assoc.
	Aviso Nº 12 649/2001 (2º série)
	19 de Junho de 2001
	1
	


4.2 PESSOAL NÃO-DOCENTE

4.2.1 Quadro Pessoal Não-Docente

	Nome
	Categoria

	Ana Paula Brites Martins
	Técnica Profissional Especialista

	Francisco Mateus Ribeiro
	Técnico Profissional de 1ª Classe 

	João Paulo Gomes Peixoto
	Técnico Profissional de 2ª Classe

	Manuel Fernando Martins Escourido
	Técnico Profissional de 2ª Classe

	Maurício José Aires Malheiro
	Técnico Superior de 2ª Classe

	Natália da Conceição Simões de P. Peixoto
	Assistente Administrativa

	Rosa Susana Mendes Faria
	Assistente Administrativa

	Serafim José Pinto Sampaio
	Técnico Profissional Especialista


4.2.2 Contratação de Pessoal Não-Docente

(Não houve)

4.2.3 Cessação de Funções de Pessoal Não-Docente

(Não houve)

4.2.4 Quadro de Pessoal Não-Docente

	Dotação
	Vagas preenchidas
	Folga em 31 Dez 2001

	8
	8
	0


4.3 PESSOAL NÃO AFECTO À UM

4.3.1 Pessoal Investigador

	Nome
	Projecto

	Jorge Emanuel Martins Godinho
	Isobone (Post-doc)

	Dimitre Botev Tchalamov
	Isobone (Doutoramento)

	Marcos Cunha Reis Rodrigues Sampaio
	Isobone (Mestrado)

	Ana Leite de Almeida Monteiro de Oliveira
	Isobone (Doutoramento)

	Maria Manuela Estima Gomes
	Isobone (Doutoramento)

	Denisa Koniarova (até Agosto de 2001)
	Isobone (Doutoramento)

	Isabel Maria Bacelo Leonor
	Isobone (Mestrado)

	Catarina Vieira Moniz Alves
	Isobone (Doutoramento)

	Maria Cláudia Azevedo
	Isobone (Mestrado)

	
	

	Nome
	Projecto

	Vitor Manuel Coelho Barroso 
	Bolseiro Praxis XXI

	Manuel Rodrigues Martins
	Bolseiro Praxis XXI

	Cristina Aurora Ferreira da Silva
	Bolseiro Praxis XXI

	Teresa Cruz
	Bolseiro Praxis XXI1

	Isabel Barros
	Bolseira UM2

	Cláudia Maria Vieira Vaz
	Bolseiro Praxis XXI

	Rui Pedro Romero Amandi de Sousa
	Bolseiro Praxis XXI

	Alexandra Marques
	Bolseiro Praxis XXI

	Patrícia Malafaya Baptista 
	Bolseira do Min. Cultura Espanhola

	Gabriela Araújo Silva
	Bolseira Doutoramento FCT

	Manuel Ricardo Silva
	Algisorb (Doutoramento)

	António Salgado
	Bolseiro Praxis XXI

	Susana Andrea Lopes Filipe
	Misturas PCL

	Helena Paula de Sousa Sepúlveda Azevedo
	Bolseira pós-Doutoramento FCT

	Erkan Turker Baran
	Isobone (Post-Doc)

	Luciano Fernandes Boesel
	Bolseiro Doutoramento CAPES, BR

	Kadriye Tuzlakoglu
	Algisorb (Doutoramento)

	Iva Pashkuleva
	Algisorb (Post-Doc)

	René Muschalle
	Mouldfriction

	Sandra Maria Soares Pereira Ribeiro
	DOPHE


4.3.2 Pessoal Investigador do ICTPOL/PIEP

	Nome
	Projecto

	Pedro Manuel Rodrigues Martins
	Cires

	Pedro António Moreira Machado Costa
	Comefro

	Rui Pedro de Sousa Faria
	Pronefro

	Olga Maria Brites Teles
	Care

	Ana Rita Campos Mendes Teles
	Simoldes

	Diana Lara Gonçalves de Matos 
	Soprefa

	Natália Maria Carvalho Antunes
	Isar-Rakoll


5. RECURSOS MATERIAIS

5.1 DOTAÇÃO ORDINÁRIA

	Rubrica
	Valor

	Capital
	5.742.668$00

	Consumo Corrente
	5.765.119$00

	Bibliografia
	1.271.515$00

	Intercâmbio
	781.064$00

	Formação
	695.343$00

	Prodep
	904.034$00
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5.2 APLICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORDINÁRIA EM CAPITAL:

A dotação ordinária em capital foi utilizada na aquisição de:

	Discriminação
	Valor

	Computador
	252.135$00

	Software Moldflow
	938.256$00

	Banho Termostatizado
	807.984$00

	Fotocopiador
	977.746$00

	Fax
	99.450$00

	Mufla
	456.300$00

	Trans. Verbas Interdisciplinares
	2.200.000$00

	Total de Execução
	5.731.871$00

	Total da Dotação
	5.742.668$00

	Percentagem de Execução
	99.81%


5.3 DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - APLICAÇÃO DE VERBAS INTERDISCIPLINARES:

A dotação extraordinária corresponde a verbas Interdisciplinares à qual o DEP afectou 2.200.000$00, dos quais 1.7000.000$00 foram utilizados para a subscrição de capital do Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros, (numa participação total de 20.000.000$00 por parte da Escola de Engenharia e da Universidade do Minho), e 500.000$00 foram utilizadas para aquisição de 3 balanças para apoio pedagógico para os Laboratórios de Processamento, num total de 1.000.000$00

5.4 DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VERBAS PRODEP - DOUTORAMENTOS:

	Nome do docente
	Concurso 2/5.3/Prodep/00
	Total por docente

	
	Rub. 5
	1.2.4
	

	Gustavo R. Dias
	550.000$00
	354.034$00
	904.034$00


Descrição das rubricas:

Rub. 5: Manuais, livros; matérias-primas subsidiadas e de consumo. Materiais e bens duradouros e material de escritório.

Rub. 1.2.4: Deslocações; ajudas de custo e inscrições em seminários ou conferências.

6. ACTIVIDADE PEDAGÓGICA

A tabela seguinte resume os resultados das candidaturas aos diversos projectos de ensino em que o DEP se encontra envolvido.

	Curso
	Vagas
	Entradas

1ª Fase
	Entradas

2ª Fase
	Outras Entradas
	Total Entradas

	Lic. Engª Polímeros 
	45
	1
	2
	5
	8

	Lic. Engª Materiais
	30
	5
	0
	8
	13

	Lic. Em Química – Qualidade de Materiais Plásticos
	30
	30
	
	
	30

	Mestrado/ Especialização em Engª Polímeros
	20
	16
	---
	---
	16

	Mestrado/Especialização em Projecto e Fabrico de Moldes
	20
	18
	---
	---
	18


6.1 LICENCIATURAS

	Licenciatura em Engenharia de Polímeros

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	1768
	1640
	92.7


	Licenciatura em Química – Ramo Controlo 

de Qualidade de Matérias Plásticas

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	493
	438
	88.8


	Licenciatura em Engenharia de Materiais

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	553
	519
	93.8


	Licenciatura em Biologia Aplicada

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	55
	55
	100


	Licenciatura em Engenharia Mecânica

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	66
	60
	90.9


	Licenciatura em Engenharia de Materiais

da Universidade de Aveiro

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	60
	60
	100


	Licenciatura em Engenharia de Mecânica da Faculdade

de Engenharia da Universidade do Porto

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	32
	32
	100


Este serviço docente envolveu um total de 3027 horas lectivas, a que corresponde a uma carga docente efectiva de 4.5 horas/(docente.semana)1
6.2 PÓS-GRADUAÇÕES

	Mestrado em Engenharia de Polímeros

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	361
	361
	100


	Especialização em Engenharia de Polímeros2

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	361
	361
	100


	Mestrado em Engenharia de Materiais (8ª Edição)

	Horas Previstas
	Horas Dadas
	%

	18
	18
	100


Este serviço docente envolveu a um total 379 aulas lectivas, o que corresponde a uma carga docente efectiva de 0.5 horas/(docente.semana).

O Curso de Especialização/ Mestrado em Projecto e Fabrico de Moldes não funcionou no ano lectivo de 2000/2001.

6.3 ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS DE LICENCIATURA

	Estágios – Licenciatura em Engenharia de Polímeros

	Total de estágios assegurados pelo DEP

	20


Em 2001, iniciaram 20 alunos o estágio. Destes, 7 foram para o estrangeiro no âmbito do programa Sócrates (4 Belfast, 2 Alemanha e 1 França). Destes 5 concluíram o estágio.

Foram aprovados 62 estágios PRODEP.

	Estágios – Licenciatura em Química da

Qualidade – Ramo Plásticos

	Total de estágios assegurados pelo DEP

	3


	Estágios – Licenciatura em Biologia Aplicada

	Total de estágios assegurados pelo DEP

	1


	Seminários – Licenciatura em Engenharia de Materiais

	Total de seminários assegurados pelo DEP

	3


6.4 ANÁLISE GLOBAL

Os docentes do DEP tiveram uma carga lectiva média de 5 horas/semana, (excluindo trabalho de orientação de estágios e seminários). Acresce que, em termos médios, cada docente está adstrito a 5 disciplinas diferentes.

A distribuição da carga docente por projecto de ensino é apresentada no gráfico seguinte:

[image: image1.jpg]



6.5 CONSELHO CONSULTIVO

O Conselho Consultivo dos Projectos de Ensino, funcionou de forma regular, com reuniões em organizações dos seus membros. Assim:

· Em 4 de Maio reuniu nas instalações da empresa Plasfil, Figueira da Foz, sob o tema “Estágios de Verão. Um balanço após três anos”.

· A segunda reunião teve lugar o dia 13 de Julho na Logoplaste, Lisboa. O tema debatido foi o “Ensino à distância em Engenharia de Polímeros”

· A terceira e última reunião de 2001, realizada em 30 de Novembro nas instalações da empresa Celoplás, Grimancelos, teve por tema a “Promoção do Sector de Actividade e dos projectos de Ensino”.

7. ACTIVIDADE CIENTÍFICA

7.1 PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO

A investigação em curso no Centro de Engenharia de Polímeros (onde se integram todos os docentes do Departamento de Engenharia de Polímeros realiza-se em torno de Núcleos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico) cujas principais linhas de actividades são explicitadas na tabela seguinte.

Estas linhas de investigação, correspondem a acções continuadas no tempo, dependentes essencialmente de financiamentos internos (embora possam contar com pequenos financiamentos externos nomeadamente para acções de intercâmbio), e que geralmente envolvem a formação de um ou mais docentes do DEP).

Existem também projectos de investigação, que correspondem a actividade de I&DT com início, termo e orçamento precisos, geralmente decorrentes da obtenção de financiamento externo, proveniente de fontes nacionais ou europeias. Os projectos podem nascer quer de forma independente, como do resultado do financiamento específico de uma das tarefas de uma linha de acção.

	Núcleo
	Responsável
	Linhas de Investigação

	Ciência e Comportamento de Polímeros
	M. J. Oliveira
	Caracterização e modelação da microestrutura dos polímeros induzida pelo processamento.

Desenvolvimento, modificação e caracterização de novos materiais ou para novas aplicações.

Desenvolvimento e modificação de técnicas de caracterização e de software de análise de resultados.

Estudo dos fenómenos físicos e químicos macromoleculares relevantes para o processamento e aplicação de polímeros

	Compósitos
	C. A. Bernardo
	Caracterização de interfaces fibra-polímero.

Modelação do processamento de compósitos de fibras longas (towpregs).

Compósitos de moldação por injecção.

	Estudos de Processamento, Next
	J. A. Covas
	Optimização de processos e de concepção de equipamento (parafusos, cabeças e calibradores para extrusão).

Monitorização e visualização de processos.

Indução e controlo da microestrutura durante o processamento.

Processamento e reologia de compostos de PVC.

Produção de misturas poliméricas por extrusão reactiva.

Produção de compósitos de matriz termoplástica usando fibras de carbono produzidas na fase de vapor (VGCF).

Desenvolvimento de técnicas reométricas.

Caracterização reológica teórica e experimental de materiais complexos


	Núcleo
	Responsável
	Linhas de Investigação

	Biomateriais, Materiais Biodegradáveis e Biominéticos, 3B
	A. M. Cunha
	Produção, Processamento e caracterização de materiais biodegradáveis

Desenvolvimento de compósitos bioactivos e bionertes 

Comportamento em meios fisiológicos simulados 

Bioactividade, biomineralização e revestimentos biomiméticos

Biocerâmicos

Engenharia de Tecidos

Sistemas de libertação controlada de fármacos

Modificação superficial de biomateriais

Hidrogeis e cimentos ósseos

Biocompatibilidade e respostas imunológicas a biomateriais

	Moldação por Injecão, Injec
	A. M. Cunha
	Modelação, instrumentação e monitorização do processo.

Comportamento mecânico de moldações.

Desenvolvimento morfológico e microestrutural em moldação por injecção.

Técnicas não-convencioais de moldação.

Soluções construtivas de equipamentos e ferramentas.

Técnicas estruturadas de optimização do processo.

	Projecto com Plástico
	A. S. Pouzada
	Estudo da contracção e forças de extracção em moldes.

Projecto de moldes usando técnicas de prototipagem rápida.

Desenvolvimento de rotinas de projecto.

Desenvolvimento de produtos de compósitos de fibras longas.


A lista dos principais projectos é apresentada nas tabelas seguintes:

CONTRATOS DE INVESTIGAÇÃO CO-FINANCIADOS PELO PROGRAMA PRAXIS XXI

	Título
	Nº de contrato
	Coordenação
	Montante (k $)

	Indução e controlo da microestrutura no processamento de materiais polímeros.
	PRAXIS XXI

3/3.1/MMA/1592/95
	U. Minho

(J. A. Covas)
	30.000

	Estudo da transição vítrea em sistemas poliméricos por técnicas mecânicas, dieléctricas e calorimétricas.
	PRAXIS XXI

P/CTM/14171/98
	U. Minho

(J. F. Mano)
	2.500


CONTRATOS DE INVESTIGAÇÃO CO-FINANCIADOS PELO PROGRAMA POCTI

	Título
	Nº de contrato
	Coordenação
	Montante (k $)

	MOULDFRICTION
	POCTI
	U. Minho

(A. S. Pouzada)
	10.000

	Differential thermal analyser for shear induced crystallisation studies.
	POCTI

33061/99
	U. Minho

(J. A. Martins)
	7.000 (FCT)

1.500 (PARALAB)

	New polymeric materials by reactive extrusion
	POCTI

34569/99
	U. Minho

(J. A. Covas)
	12.000

	DOPHE – Optimização do projecto e condições de processamento de permutores de calor para fluídos alimentares.
	POCTI

32970/99


	U. Minho

(J. M. Maia)
	5.000

	Preparação, caracterização e optimização de misturas termoplástico/PCL
	POCTI

32658/99
	U. Minho

(J. M. Maia)
	14.800


PROJECTOS FINANCIADOS POR PROGRAMAS DE I&D NACIONAIS E EUROPEUS

	Título
	Programa
	Nº Contrato
	Duração
	Financia-mento (K$)
	Parceiros
	Coordenação na UM

	ISOBONE
	Brite-Euram
	BE97-4612
	4 anos
	150.000
	ISOTIS (Cordenador) NOVAMONT CINPRES 

Univ. Brunel

Univ. Twente
	R. L. Reis

A. M. Cunha

	RAPID DESIGN
	Leonardo da Vinci
	B/99/2/09109/PI/II.1.1C/FPC
	2 anos
	2.800
	
	A. S. Pouzada

	CAPE-VIT
	Leonardo da Vinci
	A/98/1/50072/PI/I.1.1ªFPI
	2 anos
	4.300
	
	A. M. Brito

	COMEFRO
	Eureka/Adi
	---
	2 anos
	16.000
	Pronefro

UM

ICTPOL
	J. A. Covas


	Título
	Programa
	Nº Contrato
	Duração
	Financia-mento (K$)
	Parceiros
	Coordenação na UM

	ALGISORB
	CRAFT
	1999-70428
	2 anos
	30.000
	Inst. Cranio Maxilo

Friadent GmbH

Altatec

Meizontechnische

Element GmbH

LLLBI-trauna

Dophin Vegetables

TCC-Trauma

Nat.Univ. Ireland

Queens Univ. Belfast
	R. L. Reis

	Rede Temática Fenet
	Growth
	G1RT-CT-2001-05034
	4 anos
	1.202.892$00
	Nafems, Ltd

European Space Agency

EADS Airbus SA

Centre Ricerche Fiat

Siemens AG

Secretary State for Defence – Ministry of Defence

Sulzer Markets & Technologies AG, Sulzer Innotec

Nokia Mobile Phones Ltd

Universita degli Studi di Padova

Centre Int. Methods Numerics en Ing.
	G. R. Dias


	Título
	Consórcio
	Coordenação
	Duração/Financia-

mento UM
	Coordenação UM

	MOULDFORCE
	Somoltec, UM, Moliprex, Centimfe
	Somoltec
	99/2001

17.000k$
	A. S. Pouzada

	PROTOMOLDE
	Moliporex, UM
	Moliporex
	99/2001

18.000k$
	A. S. Pouzada

	PLASMAG – Moldação de compostos magnéticos
	ICTPOL-UM,

Celoplás
	Celoplás
	99/2001

28.000k$
	A. M. Cunha

	ENFITERE
	Vidropol, UM
	Vidropol
	4.926k$
	J. P. Nunues


CONTRATOS COM FINANCIAMENTO INDUSTRIAL

	Título
	Parceiros
	Duração/Financia-

mento  UM
	Coordenação UM

	JUNTA HG
	AIS

 ICTPOL
	2000/2001

2.500k$
	A. M. Cunha

	SAA – Desenvolvimento de agentes de superfície
	Isar-Rakoll

 PIEP
	2001/2002

13.000k$
	A. M. Cunha

	Desenvolvimento e tecnologia e de aplicações em PVC
	CIRES/ SOPLASNOR

PIEP
	em 2001

4.500k$
	J. A. Covas

	Compósitos com fibras naturais
	SOPREFA

PIEP
	em 2001

2.800k$
	J. A. Covas

	Estudo de dispositivos médicos
	PRONFRO

PIEP
	em 2001

1.200k$
	J. A. Covas

	Extrusão com grau de mistura controlada 
	PROBOS

PIEP
	em 2001

1.000k$
	J. A. Covas

	Desenvolvimento de acessório de reometria extensional
	Phaar-Physica, Austria

PIEP
	em 2001

2.400k$
	J. A. Covas


Para além destes projectos é desenvolvida uma vasta actividade de I&DT no ICTPOL envolvendo diversas iniciativas com empresas nacionais e estrangeiras (ver capítulo 10).

7.2 FORMAÇÃO DE DOCENTES EM CURSO

7.2.1 Doutoramentos, Mestrados e Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica

7.2.1.1 DOUTORAMENTOS EM CURSO DURANTE 2001

Título: Estudo e Optimização da Termoformação de Folhas de Plástico

Início: Setembro 1995

Orientador: José António Colaço Gomes Covas

Doutorando: Fernando Moura Duarte

Título: Estudo Integrado da Dinâmica da Transição Vítrea em Polímeros Amorfos por Técnicas de Análise Térmica, Termomecânica e Termodieléctrica – Relação com a Resposta Mecânica dos Materiais 

Início: Fevereiro 1997
Orientador: João Filipe Colardelle da Luz Mano
Doutorando: Natália Maria Araújo Alves

Título: Concepção de Cabeças de Extrusão para Produção de Perfis

Início: Setembro 1997

Orientador: Olga Machado Sousa Carneiro

Doutorando: João Miguel Amorim Novais da Costa Nóbrega

Título: Estudo e Modelação de Defeitos Superficiais em Modelação por Injecção

Início: Setembro de 1997

Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha/ Michel Vincent (CEMEF)

Doutorando: Gustavo Alexandre Oliveira Rodrigues Dias

Título: Contracção e Forças de Extracção em Peças Moldadas por Injecção

Início: Dezembro de 1997

Orientador: António Sérgio Duarte Pouzada/ Giuseppe Titomanlio (Univ. Salerno)

Doutorando: António José Vilela Pontes 

7.2.1.2 MESTRADOS EM CURSO DURANTE 2001

(Não houve)

7.2.1.3 PAPCC EM CURSO DURANTE 2001

(Não houve)

7.3 FORMAÇÃO DE DOCENTES CONCLUÍDA EM 2001

· Provas de Agregação – António Augusto Magalhães da Cunha, Universidade do Minho, 20de Julho de 2001.

7.4 PARTICIPAÇÃO E RELATO EM JÚRIS DE CONCURSOS

7.4.1 Participação em Júris de Concursos

· José António Colaço Gomes Covas

· Júri do concurso para professora Associada de Olga Machado Sousa Carneiro.

· António Sérgio Duarte Pouzada

· Júri do concurso para Professor Associado do Grupo Discipli​nar de Ciência e Tecnologia Têxtil, Universidade do Minho, Novembro 2001.

· Júri do concurso para Professor Associado do Grupo Discipli​nar de Engenharia Civil, Novembro 2001.
· Júri do concurso para Professor Catedrático do Grupo Discipli​nar de Engenharia Civil, Maio 2001
· António Augusto Magalhães da Cunha

· Júri do concurso para professora Associada de Olga Machado Sousa Carneiro.

7.4.2 Relato em Júris de Concursos

· António Sérgio Duarte Pouzada

· Relator do parecer sobre o Relatório com vista à nomeação definitiva como professor auxiliar do Doutor António M. C. G. Brito, Engenharia de Polímeros, Universidade do Minho, Janeiro de 2001.

· Relator do parecer sobre o Relatório com vista à nomeação definitiva como professor auxiliar do Doutor José António P. Martins , Engenharia de Polímeros, Universidade do Minho, Maio de 2001.

· Relator do concurso para Professor Associado do Grupo Disciplinar de Engenharia de Polímeros, Novembro 2001

7.5 PARTICIPAÇÃO E ARGUÊNCIA EM JÚRIS DE PROVAS ACADÉMICAS

7.5.1 Participação em Júris de Provas Académicas

· Carlos António Alves Bernardo

· No âmbito das suas funções, e por delegação do Reitor, presidiu aos júris de todos os concursos da Escola de Engenharia.

· José António Colaço Gomes Covas

· Provas de doutoramento de Catarina Marques Mendes Almeida da Rosa Leal, Universidade Nova de Lisboa, 6 de Julho.

· António Sérgio Duarte Pouzada

· Provas de Agregação de José Fernando Gomes Mendes, Universidade do Minho, Dezembro 2001.

· Provas de  Agregação de António Augusto Magalhães da Cunha, Universidade do Minho, Julho 2001.

· António Augusto Magalhães da Cunha

· Provas de mestrado de Maria Manuela Estima Gomes, na Universidade do Minho, Junho de 2001.


· Provas de mestrado de Isabel Maria Bacelo Leonor, na Universidade do Minho, Dezembro de 2001.

· Maria Jovita Soares Oliveira

· Provas de doutoramento de Paulo Alexandre Pereira da Silva, Universidade do Minho, Maio de 2001.

· João Colardelle da Luz Mano

· Provas de doutoramento de Paulo Alexandre Pereira da Silva, Universidade do Minho, Maio de 2001.

· Rui Luís Gonçalves dos Reis

· Provas de mestrado de Maria Manuela Estima Gomes, na Universidade do Minho, Junho de 2001.


· Provas de mestrado de Isabel Maria Bacelo Leonor, na Universidade do Minho, Dezembro de 2001.

· Júlio César Machado Viana

· Provas de Mestrado de Eduardo António Campos Ferreira, Universidade do Minho, Maio de 2001.
7.5.2 Arguência em Júris de Provas Académicas

· José António Colaço Gomes Covas

· Provas de agregação de Isabel Sousa, Instituto Superior de Agronomia, 29 e 30 de Janeiro.

· Provas de doutoramento de Gareth Willian Harron, Queen’s University of Belfast, 14 de Maio 2001.

· Provas de agregação de António Augusto Magalhães Cunha, Universidade do Minho, 19 e 20 de Julho.

· Provas de doutoramento de Arnaud Poulesquen, École des Mines de Paris, CEMEF, 4 de Dezembro de 2001.

· António Sérgio Duarte Pouzada

· Provas de Doutoramento de Paul Collins, Queen’s University of Belfast, Irlanda do Norte, Novembro de 2001.

· Provas Doutoramento de Michael Joseph Wright, Queen’s University of Belfast, Irlanda do Norte, Novembro de 2001.

· João Pedro Lourenço Gil Nunes

· Provas de Mestrado de Susana Bravo Cordeiro Baptista Fonseca, Universidade do Minho, Junho de 2001

· José António Purificação Martins

· Provas de Mestrado de José Ascenso Pereira da Silva, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 20 de Julho de 2001.

· Nuno João Meleiro Alves das Neves

· Provas de Mestrado de Eduardo António Campos Ferreira, Universidade do Minho, Maio de 2001.

7.6 FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA DE PESSOAL INVESTIGADOR

7.6.1 Doutoramentos em Curso

Título: Indução e Controlo Morfológico em Moldação por Injecção de Termoplásticos

Início: Fevereiro de 1997

Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha

Doutorando: Cristina Aurora Ferreira da Silva 

Título: Aplicação de Técnicas de CAE e Prototipagem Rápida na Concepção de Moldes de Injecção

Início: Abril de 1997

Orientador: António Sérgio Duarte Pouzada/ Mário Lima (DEM)

Doutorando: Victor J. M. Saraiva (DEM)

Título: Interacções Interfaciais em Biomateriais Compósitos Polímero/ Reforço

Início: Outubro de 1997

Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha/ Michael J. Bevis (Brunel University)

Doutorando: Rui Pedro Romero Amandi de Sousa

Título: Propriedades Reológicas e Comportamento em Escoamento Simples e Complexos de Materiais Poliméricos com Microestrutura Induzida

Início: Janeiro de 1998

Orientador: João Manuel Luís Maia

Doutorando: Vitor Manuel Coelho Barroso

Título: Modelação do Escoamento de Polímeros Fundidos em Moldes de Injecção

Início: Abril de 1998

Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha / Senhorinha de FátimaTeixeira (DPS)

Doutorando: Teresa Maria de Sousa Cruz 

Título: Desenvolvimento de Tecnologia de Extrusão para Indução de Microestrutura Controlada em Materiais Poliméricos

Início: Junho de 1998

Orientador: José António Colaço Gomes Covas

Doutorando: Manuel Rodrigues Martins

Título: Modelação do Comportamento Térmico de Moldes de Injecção

Início: Outubro de 1998

Orientador: José Carlos Teixeira (DEM)/ António Manuel Cerqueira Gomes Brito

Doutorando: Isabel Maria Ferreira da Costa Soares Barros 

Título: Estudo do Mecanismos de Degradação em Reciclagem Primária de Polietileno Injectado

Início: Outubro de 1998

Orientador: Carlos António Alves Bernardo/ António Augusto Magalhães da Cunha

Doutorando: Ausenda Luís Avelar Mendes

Título: Modification, Compounding and Processing of Protein and Starch Matrix Composites

Início: Junho de 2000

Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha/ Rui Luís Gonçalves dos Reis

Doutorando: Cláudia Maria Vieira Vaz 

Título: The Assessement of the Biocompatibility and Immune Reponse to Novel Strach based Polymers and Composites

Início: Novembro 2000

Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis

Doutorando: Alexandra Margarida Pinto Marques 

Título: The Role of Protein Interactions with Movel Starch Based Polymeric Implant Materials on Determining the Correspondent Host Responses

Início: Outubro de 2000

Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis

Doutorando: Catarina Vieira Moniz Alves

Título: Development of Bioresorbable Polymeric 3D Scaffolds Manufacturing Routes and Adequate Mesenchymal Stem Cells Culture Methodologies for Tissue Engineering a Osthochondral/ Transplant

Início: Novembro de 2000

Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis

Doutorando: António José Braga Osório Gomes 
Título: Processing and Natural Based Polymers and Composites with Multi-material Injection Moulding Techniques

Início: Julho de 1999

Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha

Doutorando: Dimitre Botev Tchalamov
Título: A Hybrid Approach Combining State of the Art Materials Science with Cell Manipulation and Incorporation of Growth Factors for the Tissue

Início: Outubro 2001

Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis

Doutorando: Maria Manuela Estima Gomes

Título: Avaliação da Degradabilidade e Potencial de Toxicidade de Biomateriais de Matriz Polimérica 

Início: Julho 1998

Orientador: Manuel Mota (DEB)/ António Augusto Magalhães da Cunha

Doutorando: Maria Alberta Pereira Neves de Araújo

Título: Estudos de Envelhecimento em Têxteis Revestidos

Início: Outubro 2001

Orientador: Maria Jovita Soares Oliveira (co-orientadora)

Doutorando: Maria José Rios

7.6.2 Pós-doutoramentos em Curso

Título: New Algal Origin Biomaterials for Controlled Release of Growth Factors and Bone Replacement

Post-doc: Erkan Turker Baran

Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis

Título: Chemical Modification of New Starch Based Biomaterials and its Influence on cell Adhesion Proliferation and Differentiation

Post-doc: Iva Pashkuleva
Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis

Título: Processamento de Polímeros à Base de Amido

Post-doc: Jorge Emanuel Santos Godinho
Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha

Título: Enzymatic and Enzyme Immobilization off Using Starch Based Orthopedic Biomaterials

Post-doc: Helena Paula Sepúlveda Azevedo
Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis

7.6.3 Doutoramentos Concluídos

(Não houve)

7.6.4 Mestrados em Curso

Título: Modelação não-isotérmica do Escoamento de Polímeros Fundidos em Impressões de Geometria Simples

Início: Dezembro de 1998
Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha 

Mestrando: Adriano da Silva Marques
Título: Produção de Fibras Poliméricas e Cerâmicas para Compósitos Biactivos e Biodegradáveis

Início: Março de 2000
Orientador: José António Colaço Gomes Covas 

Mestrando: Susana Maria Azevedo de Sousa Leão
Título: Influência da Aditivação com Carbonato de Cálcio no Processamento e Desempenho Mecânico de uma Tubagem Rígida de PVC

Início: Julho de 1998
Orientador: José António Colaço Gomes Covas

Mestrando: Sidónio Santos Sansana
Título: Correlação entre Dimensão Média de Estruturas Cristalinas Formadas em Condições Quiescentes de Cristalização e os Parâmetros Cinéticos do Processo

Início: Julho de 2000
Orientador: José António Purificação Martins

Mestrando: Nuno Ferreira Rosa

Título: Desenvolvimento de Jante em Plástico para Automóvel

Início: Junho de 2000
Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha

Mestrando: João José Almeida Azenha

Título: Propriedades Reológicas de Soluções Poliméricas em Escoamentos Complexos

Início: Julho de 2000
Orientador: João Manuel Luís Lopes Maia

Mestrando: Alexandra de Jesus Rodrigues Nogueiro

Título: Caracterização Física e Mecânica de Tubagem em PVC com Diferentes Graus de Orientação Molecular

Início: Julho de 2000
Orientador: José António Colaço Gomes Covas

Mestrando: Isabel Maria Milagre Martins Cortes Picciochi
Título: Estudos de Degradação in Vitro de Monofilamentos de Polipropileno (PP) e de Difluoreto de Polivinilideno (PVDF) para Aplicações Biomédicas

Início: Julho de 2000
Orientador: João Filipe Colardelle da Luz Mano 

Mestrando: João Ângelo de Abreu Lima Lopes
Título: Processamento de Sistemas de Libertação Controlada de Substâncias Activas com Morfologias Adequadas para distintas Aplicações Biomédicas 

Início: Julho de 2000
Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis 

Mestrando: Patrícia Brandão de Athayde Malafaya Baptista
Título: Tratamentos de Superfície versus Biomineralização de Biomateriais à base de Amido de Milho

Início: Julho de 2000

Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis

Mestrando: Ana Leite Oliveira
Título: Influência das Condições de Processamento na Morfologia Desenvolvida durante a Extrusão e nas Propriedades Reológicas e Mecânicas de Compostos PS/SBS.

Início: Abril de 2001
Orientador: João Manuel Luís Lopes Maia 

Mestrando: Maria Alexandra Moço de Sousa Paraíso

Título: Estudos do Processo de Produção de Fibras de Poliester

Início: Novembro de 2000
Orientador: José António Colaço Gomes Covas 

Mestrando: Paulo Alexandre Mendes Simões

Título: Avaliação de Erros Experimentais Associados a Medições Associados a Medições de Algumas Propriedades Térmicas em DSC e DMA

Início: Janeiro de 2001

Orientador: José António Purificação Martins

Mestrando: Maurício José Aires Malheiro

Título: Influência do Processamento nas Propriedades de frascos co-extrudidos

Início: Janeiro de 2001

Orientador: Olga Machado Sousa Carneiro/Maria Jovita Soares Oliveira

Mestrando: Rita Lalande Cardeira Martins

Título: Soldadura por Vibração de um Sistema ABS/PMMA

Início: Junho de 2001

Orientador: Maria Jovita Soares Oliveira/ Júlio César Machado Viana

Mestrando: Teresa Maria da Silva Moreira Pereira

Título: Avaliação de Desempenho do Software Moldflow em Geometrias Específicas

Início: Janeiro de 2001

Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha 

Mestrando: Domingos Gomes de Oliveira
Título: Inter-relação – Processamento - Propriedades em Solas Injectadas em Borracha Termoplástica com Poliestireno Reciclado 

Início: Outubro 1999
Orientador: António Augusto Magalhães da Cunha 

Mestrando: Ana Maria Taboada Nascimento

Título: Racionalização de Sistemas de Extracção em Moldes de Injecção 

Início: 2000
Orientador: António Sérgio Duarte Pouzada 

Mestrando: Billy Jacome Araújo

Título: Avaliação da Incorporação de Prototipagem Rápida em Moldes de Injecção 

Início: 2000
Orientador: António Sérgio Duarte Pouzada

Mestrando: Paulo A. S. Lima

Título: Estudo do Empenamento de Peças Moldadas por Injecção

Início: Janeiro de 2001

Orientador: António Manuel Cerqueira Gomes Brito

Mestrando: Pedro Miguel Gonçalves Martinho

Título: Descrição Matemática do Escoamento de Fluídos não-Newtoniamos em Contrações súbitas Planeares e axi-simétricas

Início: Novembro 1999

Orientador: João Manuel Luís Lopes Maia/ Estelita Vaz (Dep. Matemática)

Mestrando: Orquídea Maria Barbosa dos Santos
Título: Estudo da Reutilização de Reciclados de PET no Fabrico de Embalagens

Início: Outubro 2001

Orientador: José António Colaço Gomes Covas

Mestrando: Floriana Gabriela Mota.
7.6.5 Mestrados Concluídos

Título: Desenvolvimento de Arquitecturas Porosas para Engenharia de Tecidos e para Substituição Óssea

Início: Junho de 2000
Conclusão: Junho de 2001

Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis 

Mestrando: Maria Manuela Estima Gomes
Título: O Atrito na Desmoldagem em Moldação por Injecção

Início: Julho de 1999
Conclusão: Maio de 2001

Orientador: Nuno João Meleiro Alves das Neves

Mestrando: Eduardo António Campos Ferreira
Título: Caracterização de Interfaces em Compósitos de Matriz Termoplástica Reforçada com Fibras de Vidro Longas

Início: Julho de 2000
Conclusão: Julho de 2001

Orientador: Susana Bravo Cordeiro Baptista Cabral Fonseca

Mestrando: João Pedro Lourenço Gil Nunes/ Maria da Conceição de Jesus Rego Paiva
Título: Desenvolvimentos de Compósitos à Base de Amido de Milho que Promovem a Ligação ao Tecido Ósseo – Materiais Biomédicos ou Bioactivos

Início: Junho de 2000
Conclusão: Dezembro 2001

Orientador: Rui Luís Gonçalves dos Reis

Mestrando: Isabel Leonor Bacelo Leonor

Título: Determinação do espectro de relaxação de materiais viscoelásticos a partir de funções materiais: um problema mal formulado

Início: Novembro 1999

Conclusão: Setembro 2001

Orientador: João Manuel Luís Lopes Maia/ Estelita Vaz (Dep. Matemática)

Mestrando: Paulo Pereira
8. OUTRAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

8.1 PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES (CIENTÍFICAS, CE, etc.)

· Carlos António Alves Bernardo

· Perito do Conselho da Europa (Direcção de Educação, Cultura e Desporto – Secção de Ensino Superior e Educação) e da CRE - Associação Universidades Europeias, no âmbito do projecto As Universidades como lugares de cidadania e responsabilidade cívica (1999/2001).

· Avaliador de projectos para os programas de cooperação científica bi- e multilaterais do ICCTI - Instituto para a Cooperação Científica e Técnica Internacional
· Vogal do Conselho Consultivo da Agência de Inovação
· José António Colaço Gomes Covas

· Perito Avaliador do Programa Growth.

· Editor da Revista da Sociedade Portuguesa de Reologia e-rheo.pt.

· Referee de trabalhos submetidos para publicação nas revistas Polymer Engineering and Science, Journal of Applied Polymer Science, Materials Science Forum, International Journal of Forming Processes e Journal of Polymer Engineering.
· António Sérgio Pouzada

· Referee do Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Reino Unido, desde 1999.

· António Augusto Magalhães da Cunha

· Membro do Board da Macromolecular Physics Section da European Physical Society.
· Membro do Editorial Board do Journal of Applied Polymer Science, John Wiley and Sons, New York.

· Membro do Conselho Científico da ESAFORM (European Scientific Association for Material Forming).

· Membro do Comité Científico de Avaliação de Bolsas de Estudo FCT.

· Avaliador Externo de Projectos de I&D da Agência de Inovação.

· Referee de artigos de revistas Polymer Engineering and Science, do of Manufacturing Science and Engineering, e do Polymer Degradation and Stability.

· João Manuel Luís Lopes Maia

· Referee de artigos Journal of Rheology, Rheological Acta, Applied Rheology e Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics.

· Rui Luís Gonçalves dos Reis

· Membro do editorial board do Journal of Applied Medical Polymers (SPE, EUA).

· Referee de artigos submetidos para publicação no Biomaterials, Journal of Applied Medical Polymers (SPE, EUA), no J. Applied Polymer Science e Composites Science & Technology.

· Coordenador em Portugal das actividades da Sociedade Latino-Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais (SLABO).

· co-responsável pelo grupo de trabalho em engenharia de tecidos da European Society for Artificial Organs (ESAO).

8.2 PRÉMIOS CIENTÍFICOS

· Rui L. Reis, ESAFORM Scientific Award 2001 - Prémio Científico da ESAFORM – European Association for Materials Forming, Liége, Bélgica, Abril, 2001

· Manuela E. Gomes, Student Award for Outstanding Research, 27th Annual Meeting Society for Biomaterials (USA), St. Paul, MN, EUA, Abril, 2001
8.3 COMISSÕES CIENTÍFICAS EM CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

· José António Colaço Gomes Covas

· PPS - 2001 Regional, Antalya, Turquia.

· António Augusto Magalhães da Cunha

· Polychar (Polymer Characterization Conference), University of North Texas, EUA.

· ICIT - International Conference on Industrial Tools, Slovénia.
· António Gaspar Lopes da Cunha

· EMO’01 – First International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimazation, Zurich, Suiça.

· Rui Luís Gonçalves dos Reis

· Fourth International Symposium on Frontiers in Biomedical Polymers, Williamsburg, Virginia, EUA, Maio, (2001).

· ICMAT-2001 - International Conference on Materials for Advanced Technologies, Singapura, Singapura, Jul., 2001

· Biomed 2001 – 8th International Symposium on Biomedical Engineering, Ankara, Turquia, Set., 2001.

· NATO/ASI-Advanced Study Institute Course on “Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacements and Regeneration”, Alvor, Out., 2001

8.4 CHAIRMAN EM CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

· José António Colaço Gomes Covas

· 17th Annual Conference of the Polymer Processing Society (PPS-17), Montréal, Maio de 2001.
· Gordon Conference sobre CAE on Polymer Processing, Ventura, Ca., Março, 2001

· António Augusto Magalhães da Cunha

· NATO/ASI-Advanced Study Institute Course on “Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacements and Regeneration”, Alvor, Out., 2001.

· 17th Annual Conference of the Polymer Processing Society (PPS-17), Montréal, Maio de 2001.
· Nuno João Meleiro Alves das Neves

· 17th Annual Conference of the Polymer Processing Society (PPS-17), Montréal, Maio de 2001.

· João Pedro Lourenço Gil Nunes

· 3rd on Composite Materials in Architecture, Construction and Civil Engineering – ARQUIMACOM’01, Porto, Outubro 2001.

· João Manuel Luís Lopes Maia

· 17th Annual Conference of the Polymer Processing Society (PPS-17), Montréal, Maio de 2001.

· Rui Luís Gonçalves dos Reis

· ANTEC 2001 - Plastics the Lone Star, Soc. Plastics Eng., Dallas, E.U.A, Maio, (2001).

· 27th Annual Meeting Society for Biomaterials (USA), St. Paul, MN, EUA, Abr., 2001.

· Fourth International Symposium on Frontiers in Biomedical Polymers, Williamsburg, Virginia, EUA, Maio, (2001).

· ICMAT-2001 - International Conference on Materials for Advanced Technologies, Singapura, Singapura, Jul., 2001.

· DISCUSSION LEADER, Gordon Research Conference on Biodegradable Polymers, Oxford, Reino Unido, Jul. (2001).

· Biomed 2001 – 8th International Symposium on Biomedical Engineering, Ankara, Turquia, Set., 2001.

· NATO/ASI-Advanced Study Institute Course on “Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacements and Regeneration”, Alvor, Out., 2001.

· 1st Biennial Meeting of the European Tissue Engineering Society, ETES 2001, Freiburg, Alemanha, Nov., (2001).

· Bioceramics 14, Palm Springs, EUA, Nov., 2001
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11. ICCM – 13 – 13th International Conference on Composite Materials, 25-29 Junho 2001, Beijing, China.
12. Advanced Courses in Biomaterials – Biomedical Ceramics and Polymers, 21 e 22 Junho 2001, Porto, Portugal.
13. European Polymer Fed. Congress, EPF´2001, Eindhoven, The Netherlands, Julho 2001.

14. Gordon Research Conferences in Biodegradable Polymers, The Queen’s College, Oxford, UK, Julho, 2001.
15. European Physical Society Conference in Macromolecular Physics, EPS2001, Eger, Hungary: 2001, Setembro 2001.

16. PPS, Turquia

17. European Society for Biomaterials – 2001 Conference. London, U.K, 12-14 Setembro, 2001.
18. TECNOPLAST – 1º Seminário de Transformação Plástica, 27 e 28 Setembro 2001, Baía, Brasil - Apresentação de comunicação convidada.
19. ATTCE2001 Conference, Barcelona, Espanha, Outubro 2001.

20. Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration. Advanced Study Institute – NATO/ASI. Alvor, Portugal, Outubro, 2001.
12. COOPERAÇÃO UNIVERSIDADES OU CENTROS INVESTIGAÇÃO ESTRANGEIROS

1. ATO-DLO, Holanda - Polímeros Naturais (projecto doutoramento de Cláudia Vaz)

2. Brunel University, Dept. of Mathematics, Inglaterra - Modelação e Optimização do Processo de Transformação

3. Brunel University, Wolfson Centre for Materials Processing, Inglaterra

a) Moldação e Compatibilização de Compósitos Biactivos (projecto de doutoramento Rui A. Sousa)

b) Projecto ISOBONE

c) Projecto Plasmag

4. Clemeson University, EUA

a) Produção e Caracterização de Compósitos de Matriz Termoplástica Reforçada com Fibras de Carbono

5. CSIC – Madrid, Espanha

a) Biomateriais e Hidrogeis Poliméricos

b) Microstructural Studies of Polymers and Polymers Blends

6. Ecole Nationale Superieur des Mines de Paris, Cemef (Centre de Mise en Forme des Materiaux), França - Convénio Ambassade de France/ICCTI com École des Mines de Paris, CEMEF

a) Comportamento ao Impacto de Moldações

b) Modelação do 3D do Escoamento de Fundidos (Projecto de doutoramento de Gustavo R. Dias)

7. Instituto del Carbon, Espanha – Fibras de Carbono

8. Institute des Surfaces e des Interfaces, França – Interfaces – fibras/ polímeros

9. National Institute for Advanced Research, Japão (processo de mestrado de Isabel Leonor)

10. Queen’s University of Belfast – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Irlanda do Norte – Moldação Rotacional de Termoplásticos

11. Universidade Federal de S. Carlos, Departamento Engª Materiais, Brasil – Mistura de Polímeros

12. University of Liverpol, Inglaterra - Biocompatibilidade e Comportamento Citotóxico de Materiais

13. University of North Texas, EUA - Modelação do Comportamento Mecânico de Moldações

14. Universidade de Salerno, Itália

a) Contracção e Forças de Extracção em Peças Moldadas por Injecção (Projecto de Doutoramento de António Pontes – Convénio ICCTI/CNR)

b) Projecto MOULDFORCE

15. Universiteitde Twente, Holanda

a) Projecto ISOBONE

b) Rede Temática Plastics in Engineering 

16. Universidade de Valencia, Espanha - Estudo Integrado da Dinâmica da Transição Vítrea em Polímeros Amorfos por Técnicas de Análise Térmica, Termomecânica dos Materiais (projecto doutoramento de Natália Alves)

17. Universidade de Vigo, Espanha

a) Participação nos Cursos de  Veran

b) Rede Temática Plástics in Engineering

18. Zejihang University, R. P. China

Materiais Renováveis e Recicláveis de Origem Natural (projecto apoiado pelo ICCTI)

19. University of Sofia, Laboratory on Polymers, Bulgária - Microfibrillar Composites by Polymer Blend Orientation

20. University of Hamburg, Polymer Chemistry Department

a) NMR of polymers

b) Synchrotron – Ray Scattering Studies in Oriented Polymers and Polymer Blends.

22. Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, Polónia (ao abrigo do acordo ICCTI) – Cristalização de Polímeros

23. University of Wales, Department of Applied Mathematics, Reologia de Polímeros Convénio ICCTI/ British Council.

24. University of Erlangen, Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe, Acção Integrada Luso-Alemã.

13. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

· Estudos de compostos em PVC, SOMAPLA

· Preparação de TPVs, DSM Research, Holanda

13.1 PIEP

O PIEP – Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros foi constituído como associação sem fins lucrativos em 12 de Dezembro de 2000.

Em 2001 o PIEP arrancou as suas actividades. Durante o 2º semestre iniciaram-se vários projectos e elaboraram-se diversas propostas de candidatura a consórcios de I&D.

O PIEP procedeu à elaboração da candidatura à respectiva infra-estrutura base, a ser construída e instalada no Campus de Azurém, que consubstanciará um processo, a submeter em Dezembro de 2001, à medida 3.1 do POE.

O PIEP assegurou igualmente estreitos contactos com o CEIA (Centro de Excelência da Indústria Automóvel) de modo a integrar uma candidatura ao programa INTER-REG e envolvimento activo no projecto INAUTO.

Após esta fase de arranque, espera-se que o PIEP se torne na principal interface industrial do DEP e que consubstancie uma efectiva prática de actividade de I&D em Engenharia de Polímeros.

14. outras actividades

14.1 Missões

Carlos António Alves Bernardo

22 de Fevereiro
Espanha, apresentar uma comunicação “Les Regions et la Politique de Recherche & Development et Dinnovation: Dépis et Prespectives de la Territorialisation”.

20 a 27 de Abril
Cuba, participar na conferência MATERIAIS 2001.

27 de Junho a 4 de Julho
China, participar na conferência National Key Laboratory of Advanced Materials .

4 a 12 de Outubro
EUA, discutir projectos científicos e estabelecer protocolos de colaboração com grupos da GMR na Applied Sciences.

António Sérgio Duarte Pouzada

25 a 28 de Janeiro
Alemanha, participar na reunião EWAEP-3 sobre a estruturação dos cursos de engenharia na Europa.

29 de Março a 1 Abril
Áustria, participar na reunião final do projecto Leonardo CAPE-VIT.

5 a 13 de Maio
EUA, apresentar uma comunicação na conferência ANTEC 2001.

5 a 9 Julho
Noruega, participar na reunião final do projecto Rapid Design.

3 a 7 de Novembro
Irlanda, arguição de dois doutoramentos.

José António Colaço Gomes Covas

13 a 20 de Janeiro
França, participar na conferência científica.

3 a 12 de Março
EUA, participar na conferência Gordon Research “Cae in Polymer Processing.

7 a 11 de Abril
França, participar em reuniões de trabalho no âmbito do projecto financiado pelo ICCTI/ Embaixada de França.

21 a 25 de Abril
Bélgica, participar na reunião da direcção da ESAFORM e na 4º Conferência Europeia da ESAFORM.

19 a 27 de Maio
Canadá, participar no encontro anual da Polymer Processing Society.

24 a 30 de Junho
Bélgica, Avaliação de Projecto Europeus (Programa Growth).

8 a 11 de Julho
Reino Unido e Luxemburgo, visita a Centros de I&D (IRC-Leeds, Husky-Bradford.

28 de Out. a 1 de Nov.
Alemanha, participar na K’01.

1 a 4 de Dezembro
França, arguição de provas de doutoramento.

Maria Jovita Soares Oliveira

11 de Junho a 28 de Julho
Alemanha, estágio em microscopia electrónica de transmissão e análise de amostras com esta técnica.

António Augusto Magalhães da Cunha

4 a 5 de Janeiro
Reino Unido, reunião do projecto ISOBONE.

22 a 23 de Fevereiro
Alemanha, participar na reunião da European Physical Society.

23 a 25 de Abril
Eslovénia/ Alemanha, participar na conferência ICIT 2001 e visita à feira Hanôver.

6 a 12 de Maio
EUA, participar na conferência ANTEC 2001.

2 a 3 de Maio
Espanha, participar na reunião do Projecto COMPLEX.

19 a 26 de Maio
Canadá, participar na conferência PPS-17 e visita à empresa Husky.

25 de Junho a 4 Julho
Reino Unido/ China, participar nas conferências PPE01 e ICCM13.

8 a 11 de Julho
Reino Unido e Luxemburgo, visita a Centros de I&D (IRC-Leeds, Husky-Bradford.

29 de Set. a 2 de Out.
Brasil, participar na conferência TECNOPLAS.

21 a 28 de Outubro
Alemanha, à feira K’2001

19 a 21 de Novembro
França, visita Cemef.

António Manuel Cerqueira Gomes Brito

29 de Março a 1 de Abril
Áustria, participar na reunião final do projecto CAPE-VIT

Olga Machado de Sousa Carneiro

3 a 12 de Março
EUA, participar na conferência Gordon Research “Cae in Polymer Processing.

João Pedro Lourenço Gil Nunes

5 a 13 de Maio
EUA, participar na conferência ANTEC’01.

9 a 17 de Junho
Itália, participar na conferência EUROMAT.

4 a 12 de Agosto
Espanha, participar na conferência 8th International Conference on Composite Engineering.

José António Purificação Martins

7 a 21 Outubro
Polónia, realizar experiências de SALS.

António Gaspar Lopes da Cunha

7 a 13 de Abril
França, visita Cemef.

5 a 13 de Maio 
EUA, participar na conferência ANTEC’01.

18 a 23 de Setembro
Grécia, participar na conferência EUROGEN 2001.

1 a 4 de Dezembro
França, visita Cemef.

Nuno João Meleiro Alves das Neves

5 a 13 de Maio
EUA, participar na conferência ANTEC’01.

2 a 3 de Maio
Espanha, reunião do projecto COMPLEX

19 a 26 de Maio
Canadá, participar na conferência PPP-17.

20 a 22 de Junho
Espanha, reunião do projecto COMPLEX no ITA.

25 a 29 de Setembro
Espanha, reunião do projecto COMPLEX

Júlio César Machado Viana

6 a 14 de Janeiro
EUA, participar na conferência POLYCHAR.

5 de Fevereiro
França, participar na reunião preparatória do consórcio para submissão do Programa Europeu Growth.

5 a 13 de Maio
EUA, participar na conferência ANTEC’01.

4 a 11 de Junho
Alemanha, realizar ensaios “sincrotrão” DESY englobados em projecto de investigação.

14 a 20 de Julho
Holanda, participar na conferência EPF2001.

1 a 12 de Setembro
Hungria/ França, participar na conferência EPS2001 e visita ao Cemef.

1 a 3 de Outubro
Espanha, participar na conferência ATT/SAE 2001.

Ana Vera Alves Machado

1 a 3 de Março
Espanha, visitar ao CSIC.

1 a 9 de Maio
Canadá, participar na conferência internacional da PPS-17.

António José Vilela Pontes

24 de Fev. a 3 de Março
Itália, discussão dos trabalhos experimentais, no âmbito do doutoramento

5 a 13 de Maio

EUA, participar na conferência ANTEC’01.

João Filipe Colardelle da Luz Mano

10 a 14 de Fevereiro
Alemanha, visita ao Max-Planck Institute e apresentação de seminário.

17 a 29 de Junho
Grécia/ França, participar em duas conferências e apresentação de 5 trabalhos.

7 a 13 de Julho
Inglaterra, participar na conferência GORDON RESEARCH CONFERENCE.

12 a 15 de Setembro
Inglaterra, participar na conferência europeia BIOMATERIAIS.

João Manuel Luís Lopes Maia

13 a 20 de Janeiro
França, participar na conferência científica.

7 a 12 de Abril
Reino Unido, participar em conferência.

19 a 27 de Maio
Canadá, participar na conferência PPS-17.

8 a 15 de Julho
Canadá, participar na 3rd PACIFIC RIM CONFERENCE ON RHEOLOGY

5 a 6 de Novembro
Holanda, participar na reunião de candidatura a um projecto Growth da União Europeia.

João Miguel Amorim Novais da Costa Nóbrega

5 a 13 de Maio
EUA, participar na conferência ANTEC’01.

19 a 27 de Maio
Canadá, participar na conferência PPS-17.

Gustavo Alexandre Oliveira Rodrigues Dias

12 a 15 Novembro 
Alemanha, participar na reunião FENET - Rede Temática

3 a 16 de Dezembro
França, a fim de realizar trabalhos no âmbito do do plano de doutoramento.

Rui Luís Gonçalves dos Reis

4 a 8 de Janeiro
Inglaterra, reunião do projecto ISOBONE.

8 a 9 de Abril
Alemanha, reunião candidatura a Programa Growth.

23 de Abril a 2 de Maio
Bélgica/ EUA, participar na conferência ESAFORM e no congresso anual da Society for Biomateriais.

5 a 13 de Maio
EUA, participar na ANTEC’2001.

16 a 20 de Maio
EUA, participar no congresso Frontiers in Biomedical Engineering.

31 de Maio a 1 de Junho
Áustria, participar na reunião do Projecto Europeu ALGISORB.

13 a 15 de Junho
Reino Unido, participar na reunião do Projecto Europeu ISOBONE.

1 a 7 de Julho
Singapura, participar no ICMAT 2001.

8 a 13 de Julho
Reino Unido, participar na conferência Gordon Research Conference on Biomaterials Polymers.

4 a 10 de Setembro
Turquia, participar no Congresso Internacional BIOMED 8.

11 a 16 de Setembro
Reino Unido, participar no Congresso European Society for Biomaterials.

7 a 11 de Novembro
Reunião do projecto ALGISORB e participação na EUROPEAN CONFERENCE ON TISSUE ENGINEERING.

14 a 19 de Novembro
EUA, participar na Conferência Internacional BIOCERAMICS 15.

Zlatan Zlatev Denchev

3 a 12 de Junho
Alemanha/ Espanha, realizar ensaios de rayos X no DESY – Polymer Line 2

14.2 Frequência de Cursos e Estágios

Maria Jovita Soares Oliveira

Estágio Microscopia Electrónica de Transmissão no Max Plank Institute dor Research de 28 de Julho em Mainz, Alemanha.

Júlio César Machado Viana

Acções de formação promovidas pelo Conselho de Cursos de Engenharia da Universidade do Minho:

· Dinâmica de grupo (3 h), Drª. Júlia Rodrigues

· Como incentivar alunos a estudar (3h), Prof. Dr. Leandro de Almeida

· Métodos e técnicas no ensino superior (3h), Drª Clara Costa Oliveira

· Técnicas de comunicação interpessoal (3h), Drª Susana Caires

Nuno João Meleiro Alves das Neves

Curso de formação sobre Pedagogia para docentes da Escola de Engenharia organizado pelo Conselho de Cursos de Engenharia da Universidade do Minho. O curso incluiu quatro sessões de 3 horas com docentes do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho com os seguintes temas:

· Dinâmica de Grupo” pela Dra. Júlia Rodrigues

· Como incentivar alunos a estudar” pelo Prof. Dr. Leandro Almeida

· Métodos e técnicas no Ensino Superior” pela Dra. Clara Oliveira

· Técnicas de Comunicação Interpessoal” pela Dra. Susana Caires
António José Vilela Pontes

· Participou na First EPF School – Training em Elastomers and Rubber Materials, 4 a 8 de Junho de 2001, Gargnano (BS), Itália.

· Participou no Training in elastomers and materials

14.3 Outras Funções dos Membros do Departamento

· Carlos António Alves Bernardo

· Vice-Reitor da Universidade do Minho

· Presidente da Comissão Instaladora da Escola de Arquitectura

· José António Colaço Gomes Covas

· Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Reologia

· Avaliador dos relatórios de biénio dos Departamentos de Engenharia Mecânica e de Produção e Sistemas

· António Sérgio Duarte Pouzada

· Presidente da Escola de Engenharia.
· João Pedro Lourenço Gil Nunes

· Vogal da Comissão Técnica de Certificação de Plásticos Reforçados, CT58 (IPQ)

· Representante Nacional no Grupo de Trabalho WG2 da Comissão Técnica Europeia de Normalização CEN-TC 210 (GRP Tanks and Vessels above Ground).

· António Manuel Cerqueira Gomes Brito

· Vice-Presidente do Conselho de Cursos da Engenharia.

· Director dos Cursos de Pós-Graduação em Projecto e Fabrico de Moldes.
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1 Em colaboração com DEM


2 Em colaboração com DPS


1 Considerando 22 docentes equivalentes efectivos, 30 semanas lectivas/ano e excluído serviço de acompanhamento de Estágios e Seminários


2 Correspondem às mesmas aulas do Mestrado em Engenharia de Polímeros
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